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In polymerdisperdispergiertem Flussigkristallglas (PDLCs)
werden Flussigkristalle gelost oder in ein flussiges Polymer
dispergiert, gefolgt von Erstarrung oder Aushartung des
Polymers. Wahrend des Wechsels des Polymers von fliussigkeit zu
fest werden die Flussigkristalle mit dem festen Polymer
inkompatibel und bilden Trépfchen im gesamten festen Polymer.
Die Aushartungsbedingungen beeinflussen die GrolRe der
Tropfchen, die wiederum die endgultigen Betriebseigenschaften
der ,intelligenten Tur"“ beeinflussen. Typischerweise wird der
flissige Mix aus Polymer und Flussigkristallen zwischen zwei
Glasschichten platziert, die eine dinne Schicht aus einem
transparenten, leitfahigen Material enthalten, gefolgt von der
Aushartung des Polymers, wodurch die grundlegende
Sandwichstruktur der intelligenten Tur entsteht. Diese
Struktur ist in der Tat ein Kondensator.



