
3 razones por las que el vaso
de  la  ducha  explota
espontáneamente  y  3  formas
efectivas de evitarlo.

En consideración a la belleza, la limpieza y la comodidad,
cada vez más personas tienden a usar vidrio templado para el
cristal de la ducha, pero a veces el cristal del cuarto de
ducha estalla repentinamente. ¿por qué?
El agrietamiento repentino de este producto de vidrio templado
sin contacto con ninguna fuerza externa se denomina rotura
espontánea de vidrio templado. En la actualidad, el nivel
técnico actual del mercado del vidrio sólo puede reducir su
tasa de rotura autoeje espontáneo a aproximadamente 0,3.
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Rotura repentina del cristal de la ducha

En  términos  generales,  hay  3
razones para la autoexplosión del
vidrio templado de la puerta de la
ducha:

La calidad de los productos de vidrio templado no es1.
buena.
El factor más importante para la rotura de vidrio de
ducha es que la calidad del vidrio templado en sí no
puede cumplir con el estándar de calidad, por lo que es
muy fácil de explotar, las impurezas en la materia prima
de vidrio y el control de calidad inadecuado del proceso
de procesamiento hará que el vidrio de la puerta del
baño estalle en el uso posterior.
Defectos  que  ocurren  por  transporte  o  proceso  de2.
instalación
Durante  el  procesamiento,  el  transporte  y  la
instalación,  los  arañazos  y  rebabas  se  producirán



accidentalmente en la superficie del vidrio, causando el
desequilibrio de tensión del vidrio templado y haciendo
que el vidrio templado explote más fácilmente.
El  uso  incorrecto  o  la  temperatura  cambian3.
drásticamente.
En  el  uso  diario  del  vidrio  del  baño,  el  vidrio
inevitablemente  será  tocado  por  el  cuerpo  u  otros
objetos. En invierno, el agua caliente también es fácil
de causar cambios rápidos de temperatura y por lo tanto
causa auto-explosión.

Por las 3 razones anteriores, las
soluciones correspondientes son las
siguientes:

Elija un excelente proveedor de vidrio. Para garantizar
el  uso  de  vidrio  original  de  alta  calidad,  puede
considerar el uso de vidrio original ultra blanco de
alta  calidad,  etc.,  el  control  de  calidad  de  cada
proceso es preciso y adecuado;
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Vidrio templado impecable con borde pulido

Asegúrese  de  que  no  habrá  daños  en  las  esquinas  de
vidrio causados por golpes durante el transporte; Se
sugiere madera de embalaje fuerte y métodos;



Embalaje  de  cajas  de  madera  contrachapada  resistente  para
productos de vidrio templado

Ponga  una  película  a  prueba  de  explosiones  en  la1.
superficie de vidrio del baño, incluso si el vidrio
estalla, no lastimará a la gente; al mismo tiempo, evita
el problema de la diferencia de temperatura excesiva del
vidrio.



Rotura de vidrio templado con película a prueba de explosiones


