Kina leverander god kvalitet
lav jern klar farget 8mm 10mm
12mm herdet glass pris

Herettert glass prisen er variert her og der i Kina. Noen er
hgyere, noen er lavere. Mange kunder blir forvirret nar de
konfronteres med sa mange alternativer angdende prisen pa
herdet glass. Her vil Shenzhen Dragon Glass forklare hva som
er herdet glass og hvilke faktorer som pavirker prisen pa
herdet glass. Vi vil hjelpe deg med & fa den beste kvaliteten
base pa den beste prisen!

1, Hva er 8mm 10mm 12mm herdd
glass?

8 mm 10 mm 12 mm herdet glass produseres ved a varme opp de 8
mm 10 mm 12 mm tilskarne kantbearbeidede glassplatene til
rundt 650 graders temperatur i glassherdingsovnen og deretter


https://szdragonglass.com/no/8mm-10mm-12mm-herdd-glass-pris/
https://szdragonglass.com/no/8mm-10mm-12mm-herdd-glass-pris/
https://szdragonglass.com/no/8mm-10mm-12mm-herdd-glass-pris/
https://linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass

avkjoles raskt av en sterk vindstrale. Denne termiske
behandlingen kan danne en veldig sterk kompresjon pa den 8 mm
10 mm 12 mm herdede glassoverflaten mens glasset fortsatt er
spent. Denne kompresjonen og spenningen er 1 balansestatus,
som ogsa kalles pre-stressbehandling.
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Prinsipp for glass toughening

Etter at glasset er herdet vil styrken gke 5 ganger
sammenlignet med vanlig glgdet glass. Den termiske
stabiliteten til herdet glass @kes o0gsa.

Herdet glass er rangert som topp Et sikkerhetsbyggeglass 1
henhold til mange standarder rundt om i verden. Na&ar det
herdede glasset ved et uhell brytes, vil det bryte seg inn 1
smd biter partikler med stumpe vinkler som ikke vil skade
mennesker.



12mm herdet glassbrudd
Men alt herdet glass har en potensiell risiko for | NGB

I @ o & redusere spontan
brudd vil testglass bli foreslatt.

Spesifikasjoner for 2, 8 mm 10 mm
12 mm herdd glass:

Produktnavn Herdet glasspris / Pris pa herdet glass;

Lavt jern, klart, bla, grenn, gra,

Glass farger
g bronse, rosa, gylden, etc;



https://szdragonglass.com/no/varme-gjennomvat-glass/

Klart herdet glass, farget herdd glass,
keramisk frit herdet glass,
solcellereflekterende belegg herdet
glass, lavt e belegg herdd glass, buet

Glasst
asstyper herdd glass;
digitalt trykt herdd glass, frostet herdd
glass, varme gjennomvat test herdet
glass, etc.
Glass form Flat /buet;

Finpolert, matt polert, skrakant, annet

Kantarbeid 1
antarbeld av gtass kantarbeid tilgjengelig;

Glasskvalitet Topp A-klasse;
Fasade, vinduer, dgrer, rekkverk,
Programmer :
fekting,etc.

Sertifiseringer CE/ASTM/CCC/IS09001;
Maks sterrelse 3200*12000mm

Kapasitet 6000SQM/dag

Pakking Sterke kryssfinerkasser.

3, Bruksomradene for 8mm 10mm 12mm
herdd glass:

. Partisjon vegqg;

. Dusj dgr;

. Rekkverk / rekkverk / balkong / fekting;
. Dgrer;

. Vinduer;

. Fasade/gardinveqgg;

. Bordplater;
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https://szdragonglass.com/no/12mm-herdet-glass-fekting-for-bassenger/

Osv.

Fordydet glass applikasjoner.

4, Hvordan produserer vi 8mm 10mm



12mm herdet glass?

1. Klipp 8mm 10mm 12mm glass til din stgrrelse;
2. Gjgr kantarbeidet for kuttet til stgrrelse glass;
3. Bor hull hvis det er noen;
4. Overfgr glasset til herdingsovnen for herdingsprosessen;
5. Pakking og levering.
Raw Material Bottero-cutting Grinding

AT T

Herdet glassprosess.

5, Hvordan garanterer vi var
herdede glasskvalitet?

1. Vi vedtar det beste glassramaterialet uten bobler ingen
chips ingen riper, etc;

2. Vi har de beste avanserte glassbehandlingsmaskinene for
a sikre ngyaktighet av glassstgrrelse, ingen



mikrosprekker pa kanten eller overflaten, etc;
3. Under hver prosess har vi et QC-team for streng
inspeksjon for & sikre at det ikke er noen feil.

Andre detaljer kan vi diskutere hvis du er interessert i a
vite mer

Herdet glass prosess inspeksjon.

6, Vare sertifiseringer:


https://szdragonglass.com/no/kontakt/
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7, Vare pakkedetaljer:



Sterke kryssfinerkasser for & sikre at det ikke er noe brudd
under forsendelsen.

8, Hva er din herdet glass
prisliste?

Fra nd og da, mange kunder vil spgrre oss, kan du sende meg
din herdet glass prisliste?

Faktisk vil [
B son:

. Glass ramateriale kvalitet klasse;

. Glass tykkelse;

. Glass farger;

. Glassstgrrelse: pavirke skjarehastigheten;
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. Glassform: for eksempel flat eller buet;

. Glassmengde: stgrre mengde, lavere pris;

. Hull eller ikke;

. Edgework krav;

. Standardkrav for glasskvalitet: Med forbehold om CCC
eller CE eller ASTM, da det vil pavirke
toleransekontrollen.
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Andre arsaker som sesongendringer, endringer i tilbud og
etterspgrsel osv. vil ogsa pavirke prisene pa herdet glass.

Generelt sett, nedenfor er noen pris pa herdet glass for
referanse:

Element Antall (KVM) [FOB Pris (USD/KVM)
8mm klar herdd glass pris 200 12.3
10mm klar herdd glass pris 200 14.5
12mm klar herdd glass pris 200 17.2

Den typiske prisen pa herdet glass

Hvis du har spgrsmal, velkommen til & fa den beste prisen pa
herdet glass nd !
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